
Hilaristikkokoe SFS-EN-ISO 2409

pvm testaaja menetelmä testitulos kuivakalvo
A A2 0 - 5

Tuotenro/asiakas

menetelmä:
A Harjaus
Levyä harjataan kevyesti pehmeällä harjalla useita kertoja 
taakse- ja eteenpäin ristikkokuvion kummankin lävistäjän suuntaisesti

Poikkeamat

A2 Itseliimautuva teippi
Teipin keskusta asetatetaan ristikon päälle samansuuntaisesti jomman kumman
urasarjan kanssa. ja painetaan teippi paikoilleen ristikon päälle.
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